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SPECIFICHE E MATERIALI 
 

NORMATIVE MESCOLA  ELAST. FAMIGLIA PR. 
A-A-59588 CLASSE 1A GRADO 40 FRIGOSIL-40/T PVMQ FRIGOSIL E 

A-A-59588 CLASSE 1A GRADO 40 FRIGOSIL 40/S PVMQ FRIGOSIL S 

A-A-59588 CLASSE 1B GRADO 40 FRIGOSIL-40/T PVMQ FRIGOSIL E 

A-A-59588 CLASE   1B GRADO 40 FRIGOSIL-40/S PVMQ FRIGOSIL S 

A-A-59588 CLASSE 1A GRADO 50 FRIGOSIL-50/S PVMQ FRIGOSIL S 

A-A-59588 CLASSE 1B GRADO 50 FRIGOSIL-50/S PVMQ FRIGOSIL S 

A-A-59588 CLASSE 1A GRADO 50 FRIGOTHERM-50/T PVMQ FRIGOTHERM E 

A-A-59588 CLASSE 1B GRADO 50 FRIGOTHERM-50/T PVMQ FRIGOTHERM E 

A-A-59588 CLASSE 1A GRADO 60 FRIGOSIL-60/S PVMQ FRIGOSIL S 

A-A-59588 CLASSE 1B GRADO 60 FRIGOSIL-60/S PVMQ FRIGOSIL S 

A-A-59588 CLASSE 1A GRADO 60 FRIGOTHERM -60/T PVMQ FRIGOTHERM E 

A-A-59588 CLASSE 1B GRADO 60 FRIGOTHERM -60/T PVMQ FRIGOTHERM E 

A-A-59588 CLASSE 1A GRADO 70 FRIGOTHERM -70/S PVMQ FRIGOTHERM S 

A-A-59588 CLASSE 1B GRADO 70 FRIGOTHERM -70/S PVMQ FRIGOTHERM S 

A-A-59588 CLASSE 1A GRADO 70 FRIGOTHERM-70/T PVMQ FRIGOTHERM E 

A-A-59588 CLASSE 1B GRADO 70 FRIGOTHERM-70/T PVMQ FRIGOTHERM E 

A-A 59588 CLASSE 2A GRADO 40 AVIOSIL-40/S VMQ AVIOSIL S 

A-A 59588 CLASSE 2B GRADO 40 THERMIC-40-HT/T LCS VMQ THERMIC HT E 

A-A 59588 CLASSE 2B GRADO 50 THERMIC-50-HT/T LCS VMQ THT E 

A-A 59588 CLASSE 3A GRADO 60 FRIGOSIL 60/T PVMQ FRIGOSIL E 

A-A 59588 CLASSE 3B GRADO 50 SILTEN-50/T VMQ SILTEN E 

A-A 59588 CLASSE 3BGRADO 50 SILFLEX-50/S VMQ SILFLEX S 

A-A 59588 CLASSE 3B GRADO 70 DUNSIL 70 AP VMQ DUNSIL E 

 78-ADX-EPT/TN EPDM TUBI E 

 80-ADX-EPW/TN Nr.3 EPDM TUBI E 

 AXIL-76/T-MD VMQ MED E 

AER-M-1480C            AERMIL-60/N  CR AERMIL S 

AM 1480.40 AERMIL-40/N CR AERMIL S 

AM 1480.50 AERMIL-50/N  CR AERMIL S 

AM 1480.50 AERMIL-50/N-T CR AERMIL E 

AM 1480.60 AERMIL-60/N-T CR AERMIL E 

AM 1480.60 AERMIL-60/N-T (OM) CR AERMIL E 

AMS 3195 E SPS-040/T VMQ SPS E 

AMS 3195 E AMS 3195 VMQ SPS S 

AMS 3302 G AVIOSIL-50/S VMQ AVIOSIL S 

AMS 3205 H AERMIL-50/N-T CR AERMIL E 

AMS 3207 F AERMIL-30/N CR AERMIL S 

AMS 3208 K AERMIL-50/N  CR AERMIL S 

AMS 3208 K AERMIL-50/N-T CR AERMIL E 

AMS 3208 K AERMIL-50/N-T (OM) CR AERMIL E 

AMS 3209 J AERMIL-70/NT CR AERMIL E 

AMS 3209 J AERMIL-70/N  CR AERMIL S 

AMS 3212 N MILPRENE-60 /N NBR MILPRENE S 

AMS 3240J AERMIL-40/N CR AERMIL S 

AMS 3241 H AERMIL-60/N CR AERMIL S 

AMS 3241 H AERMIL-60/N-T CR AERMIL E 

AMS 3241 H AERMIL-60/N-T (OM) CR AERMIL E 

AMS 3303 J AVIOSIL-60/S VMQ AVIOSIL S 
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NORMATIVE MESCOLA  ELAST. FAMIGLIA PR. 
AMS 3304 G AVIOSIL-70/S VMQ AVIOSIL S 

AMS 3304 G AVIOSIL-70/T VMQ AVIOSIL E 

AMS 3332 C FRIGOSIL-30/S PVMQ FRIGOSIL S 

AMS 3335 C FRIGOSIL-50/T PVMQ FRIGOSIL E 

AMS 3335 C FRIGOSIL-50/S PVMQ FRIGOSIL S 

AMS 3335 C FRIGOTHERM-50/T PVMQ FRIGOTHERM E 

AMS 3345 D SILFLEX-50/S VMQ SILFLEX S 

AMS 3345 D SILTEN-50/T VMQ SILTEN E 

AMS 3346 D SILFLEX-60/S VMQ SILFLEX S 

AMS 3346 D TECNOSIL-60/S VMQ TECNOSIL S 

AMS 7276 B VITOMIL-76/N FKM VITOMIL S 

AMS-R-6855A CLASSE 2 TIPO A GRADO 50 AERMIL-50/N-T (OM) CR AERMIL E 

AMS-R-6855A AVIOPRENE-60/NT CR AVIOPRENE E 

AS/NZ 4020 80-ADX-EPW/TN Nr.3 EPDM TUBI E 

ASTM C 864 Option I 71-PML/TN CR SPECIALITA' E 

ASTM C 1115-94 Type C Hardness H7 Class F PE-70/N-FR VMQ NF E 

ASTM D 925 Metodo B 71-PML/TN CR SPECIALITA' E 

ASTM D 925 Metodo B PE-70/N-FR VMQ NF E 

ASTM D 925 Metodo B 81-EP/TN EPDM EP E 

ASTM D 2000 M3 BA407 A14B13C12F1 EPM-40/N EPDM EPM E 

ASTM D 2000 M2 BA510 C12 TERPOL-50/N EPDM TERPOL E 

ASTM D 2000 M8 BA708 C12  71-EPICAR/TN EPDM EPICAR E 

ASTM D 2000 M4 BA810 A14 C12 81-EP/TN EPDM EP E 

ASTM D 2000 M2 BC410 A14B14C12EO34F17 AERMIL-40/N CR AERMIL S  

ASTM D 2000 M2 BC410 A14B14C12EO34F17 AVIOPRENE 40/N CR AVIOPRENE S  

ASTM D 2000 M2 BC 510 AERMIL-50/NT-OM CR AERMIL E 

ASTM D2000 M3 BC610 A14B14C12F17G21  AERMIL-60/N-T CR AERMIL E 

ASTM D2000 M3 BC607 A14B14C12C20EO14EO34F17  AVIOPRENE-60/NT CR AVIOPRENE E 

ASTM D2000 M3 BC610 A14B14C12C20EO14EO34F17  AVIOPRENE-60/NT CR AVIOPRENE E 

ASTM D2000 M3 BC610 A14B14C12C20EO14EO34F17  AVIOPRENE-60/N  CR AVIOPRENE S 

ASTM D2000 M3 BC610 C12C20EO34F17  AVIOPRENE-60/NT CR AVIOPRENE E 

ASTM D2000 M1 BE610 AERMIL-60/N CR AERMIL S 

ASTM D 2000 M1 BE507  AERMIL-50/N CR AERMIL S 

ASTM D2000 M2 BG610 F17 MILPRENE-60N/T CR MILPRENE E 

ASTM D2000 BG 610 F16 A14 NBR-60/N NBR NBR S 

ASTM D 2000 M2 HK710 A1-10 B37 C12 C20 EF31 VITON TR-70/N FKM VITON E 

ASTM D 2000 M6 HK710 A1-10 B38 C12 C20 EO88 FLUORTEC 70 N FKM FLUORTEC E 

ASTM F 750 AXILMED-64/T VMQ MED E 

ASTM F 750 BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

ASTM F 756  AXILMED-64/T VMQ MED E 

ASTM F 756  BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

BFR XV BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

BFR XV AXIL-59/T MARRONE VMQ AXIL E 

BFR XV AXIL-60/T MARRONE VMQ AXIL E 

BFR XV THERMIC-50-HT/T NERO F.G. VMQ THERMIC HT E 

BFR XV THERMIC-50-HT/S NERO F.G. VMQ THERMIC HT S 

BFR XV SILFOOD-60/T-N VMQ SILFOOD E 

BS2752 C60 AERMIL-60/N CR AERMIL S 
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BS 4255 Classe B 61-EP/TN EPDM EP E 

BS 4255 Classe B 61-EPICAR/TN EPDM EPICAR E 

BS 4255 Classe B 61-SEP/TN EPDM EP E 

BS 4255 Classe C 71-EP/TN EPDM EP E 

BS 4255 Classe C 71-EPICAR/TN EPDM EPICAR E 

BS 4255 Classe C 71-SEP/TN EPDM EP E 

BS 4255 Classe C 71-VMQ/TN VMQ WS E 

BS 4255 Classe D 81-EP/TN EPDM EP E 

BS 4255 Classe D 81-SEP/TN EPDM EP E 

BS 4255 Classe D 81-VMQ/TN VMQ WS E 

BS 6853 Classe Ia BS-68/T VMQ NF E 

BS 6853 Classe II NF-68/T VMQ NF E 

BS 6920 AXIL-76/T-MD VMQ MED E 

BS 6920 80-ADX-EPW/TN Nr.3 EPDM TUBI E 

CEN/TS 45545-2:2008 75-FR/TN EPDM FR E 

CNR 10010/98 69-EP/TN EPDM EP E 

DIN 5510 parte 2 S4 SR2 ST2 65-EP-FR/TN EPDM FR E 

DIN 5510 parte 2 S4 SR2 ST2 75-FR/TN CR FR E 

DIN 5510 parte 2 S4 SR2 ST2 SP-EP-FR/TN CR SP ANTIF. ESP 

DIN 5867 parte 1 AXILMED-64/T VMQ MED E 

DIN 5867 parte 1 BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

DIN 7863 Tipo B 61-EP/TN EPDM EP E 

DIN 7863 Tipo B 61-EPICAR/TN EPDM EPICAR E 

DIN 7863 Tipo B 61-SEP/TN EPDM EP E 

DIN 7863 Tipo C                                                                           71-EP/TN EPDM EP E 

DIN 7863 Tipo C 71-EPICAR/TN EPDM EPICAR E 

DIN 7863 Tipo C                                                                           71-SEP/TN EPDM EP E 

DIN 7863 Tipo C 71-VMQ/TN VMQ WS E 

DIN 7863 Tipo D                                                                           81-EP/TN EPDM EP E 

DIN 7863 Tipo D                                                                           81-VMQ/TN VMQ WS E 

D.M.21 Marzo 1973 e aggiornamenti SR-40/S VMQ SR S 

D.M.21 Marzo 1973 e aggiornamenti SR-50/S VMQ SR S 

D.M.21 Marzo 1973 e aggiornamenti AXIL-59/T MARR. ALIM. VMQ AXIL E 

D.M.21 Marzo 1973 e aggiornamenti AXIL-60/T MARR. ALIM. VMQ AXIL E 

D.M.21 Marzo 1973 e aggiornamenti BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

EN 681-1 WB (in parte) 78-ADX-EPF/TN EPDM TUBI E 

FAR 29.853 e Appendix F of Part 25 DUNSIL-70/AP VMQ DUNSIL E 

Farmacopea E  SR-46/T VMQ MED E 

 SR-60/T-MD VMQ MED E 

 AXIL-50/T VMQ MED E 

 AXILMED-64/T VMQ MED E 

 BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

 SR-40/S VMQ SR S 

 SR-50/S VMQ SR S 

 ECOSIL-58/T VMQ   E 

 SR-50/T-TR VMQ SR E 

 SR-60/T-TR VMQ SR E 

 SR-70/T-TR VMQ SR E 
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 SR-60/T-MD TRASP VMQ MED E 

 BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

 SP-055-EP-FDA/T EPDM SP. ALIM. ESP 

FIAT 55280/05 TGBF-80 79-OZF/TN NBR/PVC OZF E 

FIAT 50420 (metodo A - B - C) 71-EP/TN EPDM EP E 

FIAT TA 50-70 Tab 55298  71-EP/TN EPDM EP E 

FIAT TA 50-80 Tab 55298  81-EP/TN EPDM EP E 

GOM 081-96 Ed. C UNIGUM-80/N  NBR UNIGUM S 

GOM 081-92 AROFLEX-70/N NBR SPECIALITA' S 

ISO 10993 parte 4 AXILMED-64/T VMQ MED E 

ISO 10993 parte 4 BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

ISO 10993 parte 5 AXILMED-64/T VMQ MED E 

ISO 10993 parte 5 BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

ISO 10993 parte 10 AXILMED-64/T VMQ MED E 

ISO 10993 parte 10 BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

ISO 10993 parte 11 AXILMED-64/T VMQ MED E 

ISO 10993 parte 11 BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

JAR25/FAR 25.853 DUNSIL-70/AP VMQ DUNSIL E 

 AXIL-76/T-MD VMQ MED E 

 78-ADX-EPF/TN EPDM TUBI E 

 80-ADX-EPW/TN Nr.3 EPDM TUBI E 

LAC 23952 FLUOSIL-50/T FVMQ FLUOSIL E 

LAC 23952 FLUOSIL-50/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-P-25732 C UNIGUM-74/N NBR UNIGUM S 

MIL-R-25897 E CLASSE 1  VITOMIL-78/N FKM VITOMIL S 

MIL-R-25897 E CLASSE 1 TIPO 2 VITOMIL-78/N FKM VITOMIL S 

MIL -R-25988 B CLASSE 1 GRADO 50 FLUOSIL-50/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-R-25988 B CLASSE 1 GRADO 60 FLUOSIL-60/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-R-25988 B CLASSE 1 GRADO 60 FLUOSIL-60/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-R-25988 B CLASSE 1 TIPO II GRADO 40 FLUOSIL-40/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-R-25988 B CLASSE 1 TIPO II GRADO 50 FLUOSIL-50/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-R-25988 B CLASSE 1 TIPO II GRADO 60 FLUOSIL-60/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-R-6130 B TIPO 2 GR B TAB 2 TIPO MEDIO SP-100-EPM/TN EPM SP E 

MIL-R-6130 B TIPO 2 GR B TAB 2 TIPO MEDIO AMS 3195 VMQ AMS S 

MIL-R-6130 B TIPO 2 GR B TAB 2 TIPO DURO SPS-060/T VMQ SPS E 

MIL-R-6130 B TIPO 2 GR B TAB 2 TIPO DURO SPS-080/HT-R x LASTRE VMQ SPS S 

MIL-R-6130 B TIPO 2 GR C AMS 3196 VMQ AMS S 

MIL-R-3065 E RS615 BC1F1 EPM-60/N EPDM EPM S 

MIL-R-6855 C CLASSE 1 GRADO 40 MILPRENE-40/N NBR MILPRENE S 

MIL-R-6855 C CLASSE 1 GRADO 60 MILPRENE-60/N NBR MILPRENE S 

MIL-R-6855 C CLASSE 1 GRADO 60 MILPRENE-60/N-T NBR MILPRENE E 

MIL-R-6855 C CLASSE 1 GRADO 70  MILPRENE-70/N NBR MILPRENE S 

MIL-R-6855 C CLASSE 1 GRADO 80 MILPRENE-80/N NBR MILPRENE S 

MIL-R-6855 C CLASSE 2 GRADO 40 TIPO A AVIOPRENE-40/N CR AVIOPRENE S 

MIL-R-6855 C CLASSE 2 GRADO 40 TIPO B AVIOPRENE-40/N CR AVIOPRENE S 

MIL-R-6855 C CLASSE 2 GRADO 60 TIPO A AVIOPRENE-60/N-T CR AVIOPRENE E 

MIL-R-6855 C CLASSE 2 GRADO  60 TIPO B AVIOPRENE-60/N-T CR AVIOPRENE E 

MIL-R-6855 C CLASSE 2 GRADO  60 TIPO A AVIOPRENE-60/N CR AVIOPRENE S 
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MIL-R-6855 C CLASSE 2 GRADO 60 TIPO B AVIOPRENE-60/N CR AVIOPRENE S 

MIL-R-6855 C CLASSE 2 GRADO 80  AVIOPRENE-80/N CR AVIOPRENE S 

MIL-R-6855 C CLASSE 3 GRADO 60 EPM-60/N EPDM EPM S 

MIL-R-7362 D REV.2 TIPO 1 FLUOSIL-70/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-R-7362 D REV. 2 TIPO 1 FLUOSIL-70/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-R-83248 C CLASSE 1 TIPO I VITOMIL-76/N FKM VITOMIL S 

MIL-R-83248 C CLASSE 1 TIPO I VITOMIL-78/N FKM VITOMIL S 

MIL-R-83248 C CLASSE 1 TIPO II VITOMIL-76/N FKM VITOMIL S 

MIL-R-83248 C CLASSE 2 TIPO II VITOMIL-90/N FKM VITOMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) RS 410 A1B1C1F1  EPM-40/N EPDM EPM S 

MIL-STD-417 A (MR) RS 410 ABC1F2  EPM-40/N EPDM EPM S 

MIL-STD-417 A (MR) RS 410 AL  SR-40/T VMQ SR E 

MIL-STD-417 A (MR) RS 415 AL  EPM-40/N EPDM EPM S 

MIL-STD-417 A (MR) RS 510 A1BC1F1S1L  TERPOL-50/N EPDM TERPOL E 

MIL-STD-417 A (MR) RS 510 A1BC1F1S1L  SR-50/T VMQ SR E 

MIL-STD-417 A (MR) RS 510 A1BC1F1  EPM-50/N EPDM EPM S 

MIL-STD-417 A (MR) RS 510 A1BC1F2  SR-50/T VMQ SR E 

MIL-STD-417 A (MR) RS 515 BC1F1  TERPOL-50/N EPDM TERPOL E 

MIL-STD-417 A (MR) RS 520 A1BC1 EPITER-50/N EPDM EPITER S 

MIL-STD-417 A (MR) RS 615 A1B1C2F1 EPITER-60/N EPDM EPITER S 

MIL-STD-417 A (MR) RS 715 A1BC2F1L TERPOL-70/N EPDM TERPOL E 

MIL-STD-417 A (MR) RS 715 A1B1C1F1 OZOFLEX-70/N EPDM  S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 510 ABC1F1 EPM-50/N EPDM EPM S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 510 A1B1C2F2 SR-50/S VMQ SR S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 510 A1B1E3E5 OLEOPREX-50/N NBR OLEOPREX E 

MIL-STD-417 A (MR) SB 510 A1C2E3E5F1G CHC-50/N ECO CHC S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 610 A1B1C1E3F1M FPM-60/N  FKM FPM S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 610 A1B1C1E3E5F1S1 FPM-60/N  FKM FPM S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 610 A1B1E3F1 MILPRENE-60/N-T NBR MILPRENE E 

MIL-STD-417 A (MR)SB 610 A1BC1E3E5 OLEOZON-66/N-AP NBR/PVC OLEOZON E 

MIL-STD-417 A (MR) SB 610 A1B1E3E5 NBR-60/N NBR NBR S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 615 A1B1C1E3E5 OZOL-60/N NBR/PVC NBR/PVC S 

MIL-STD-417 A (MR)SB 615 A1B1E3E5G NBR-60/N NBR NBR S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 615 A1B1E3E5G MILPRENE-60/N-T NBR MILPRENE E 

MIL-STD-417 A (MR) SB 615 A1B1E3E5F1 MILPRENE-60/N NBR MILPRENE S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 620 A1B1C1E3 THOR-60/N H-NBR THOR S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 715 A1B1E3E5 NBR-70/N NBR NBR S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 715 A1B1E3E5 OLEOPREX-70/N NBR OLEOPREX E 

MIL-STD-417 A (MR) SB 715 A1B1E3E5 UNIGUM-70/N NBR UNIGUM S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 715 A1B1E3E5F1 UNIGUM-70/N NBR UNIGUM S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 715 A1B1C2E3Z1 THOR-72/NT H-NBR THOR E 

MIL-STD-417 A (MR) SB 715 A1B1C2E3Z1 NEOTHOR-70/N H-NBR THOR S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 715 A1B1E3E5F1 UNIGUM-70/N NBR UNIGUM S 

MIL-STD-417 A (MR) SB 720 A1B1C2E3Z1 THOR-72/NT H-NBR THOR E 

MIL-STD-417 A (MR) SB 730 C1F1 URELAST-70/TR AU URELAST S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 415 A1 C1 F1    AVIOPRENE-40/N CR AVIOPRENE S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 415 A1B1C1F1E3E5H AERMIL-40/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 410 A1B1C1F1E3E5 AERMIL-40/N CR AERMIL S 
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MIL-STD-417 A (MR) SC 510 ABC1F1  AERMIL-50/N-T CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 510 ABC1F1  AERMIL-50/N-T (OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 510 ABC1E3E5F1  AERMIL-50/N-T (OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 510 A1BC1F1  AERMIL-50/N-T (OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 510 A1BC1F1E3E5L AERMIL-50/N-T CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 510 A1BC1F1E3E5L AERMIL-50/N-T (OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 510 A1B1C1E3E5F1Z 

(Z= acqua di mare) 
AERMIL-50/N-T (OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 510 A1B1C1F1E3E5GH  AERMIL-50/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 510 A1B1C1E3E5F1 AERMIL-50/N-T (OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 515 A1B1C1E3E5F1 AERMIL-50/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 610 ABC1F1 AERMIL-60/N-T CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 610 ABC1F1 AERMIL-60/N-T(OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 610 ABC1E3E5F1L AERMIL-60/N-T CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 610 ABC1E3E5F1L AERMIL-60/N-T(OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 610 A1B1C1E3F1 AERMIL-60/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 610 A1B1C1E3F1 AERMIL-60/N-T(OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 615 A1B1C1E3E5F1Z AERMIL-60/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 615 A1B1C1E3E5F1Z AERMIL-60/N-T(OM) CR AERMIL E 

MIL-STD-417 A (MR) SC 625 ABF1 FLYGOM-58/N CR  S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 715 ABC1E3F1 AERMIL-70/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 715 A1B1C1E3F1 AERMIL-70/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 725 A1B1E3E5 NEOFLEX-74/N CR  S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 810 ABCE3F AERMIL-80/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) SC 815 A1B1C1E3E5F1 AERMIL-80/N CR AERMIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 507 AGB3C1F7 SR-50/T VMQ SR E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 510 A1B1C1E3F2GM SILTEN-50-FR/T VMQ SILTEN E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 510 A4B1C1F1L SILFLEX-50/S VMQ SILFLEX S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 510 A4B3C2F7S11Z AVIOSIL-50/T VMQ AVIOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 510 A4B3C2F7S11 AVIOSIL-50/T VMQ AVIOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 510 A4B3C2F7S11 SILTEN-50/T VMQ SILTEN E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 510 A4B3C2F7S11M SR-50-FR/T VMQ SR E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 605 A4B3C1E3F1 AVIOSIL-60/S VMQ AVIOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 605 A4B3C1E3F1 AVIOSIL-60/T VMQ AVIOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 605 B3E1L THERMIC-60/S VMQ THERMIC S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 607 B3C1E3F2 FLUOSIL-60/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 607 A4B3C2F7S11 FLUOSIL-60/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 607 A4B3C2F7S11 FLUOSIL-60/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 607 A4B3C2F7S11 FVMQ-60/T FVMQ FVMQ E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 607 A4B3C2F7S11 FVMQ-60/S FVMQ FVMQ S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 607 A4B3C2E1E3F7S11Z FVMQ-60/T FVMQ FVMQ E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 608 B3C1E3 FLUOSIL-60/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 610 ABC2 SR-60/T VMQ SR E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 610 A1B1C1F1M SR-60-FR/T VMQ SR E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 610 A1B1C1F1M SILFLEX-60-FR/T VMQ SILFLEX E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 610 A1B1C1E3F2GM SR-60-FR/T VMQ SR E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 610 B3C1E3 FVMQ-60/T FVMQ FVMQ E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 610 B3C2F7S11 SR-60/T-AP VMQ SR E 
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SPECIFICHE E MATERIALI 
 

NORMATIVE MESCOLA  ELAST. FAMIGLIA PR. 
MIL-STD-417 A (MR) TA 610 B3C2F7S11 SILFLEX-60/S VMQ SILFLEX S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 610 B3C1E3 FLUOSIL-60/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 610 E1E3F3GLZ FVMQ-60/T FVMQ FVMQ E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 707 A4B3C2E3F7S1 FVMQ-70/T FVMQ FVMQ E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 707 B3C1E3F1 FLUOSIL-70/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TA 707 B3C1E3F1 FLUOSIL-70/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 710 B3C1E3Z   

(Z= acqua di mare) 
FLUOSIL-70/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TA 710 B3E3F2 FLUOSIL-70/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417-A (MR) TA 810 A4B3C1E3F2 TA-810 VMQ TA S 

MIL-STD-417 A (MR) TB 408 A4B3C2E3E5F7S11 FLUOSIL-40/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TB 508 A4B3C2E3E5F7S11 FLUOSIL-50/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TB 508 A4B3C2E3E5F7S11 FLUOSIL-50/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TB 508 A4B3C2E3E5F7S11 FVMQ-50/T FVMQ FVMQ E 

MIL-STD-417 A (MR) TB 608 A4B3C2E3E5F7S11 FLUOSIL-60/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TB 608 A4B3C2E3E5F7S11 FLUOSIL-60/S FVMQ FLUOSIL S 
MIL-STD-417 A (MR) TB 608 A1B1C2E3E5F1S1  
(Z acqua di mare) FLUOSIL-60/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TB 610 A4B1C1E3E5F1 FLUOSIL-60/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TB 610 A4B3C2E3E5F7S11Z FLUOSIL-60/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TB 708 A4BC1E3F1 FLUOSIL-70/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TB 710 A4B3C2E3E5F7S1 FLUOSIL-70/T FVMQ FLUOSIL E 

MIL-STD-417 A (MR) TB 710 A4B3C2E3E5F7S1 FLUOSIL-70/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TB 710 A4B3C2E3E5F7S11 FLUOSIL-70/S FVMQ FLUOSIL S 

MIL-STD-417 A (MR) TB 508 A4B3C2E3E5F7S11 FLUOSIL-50/T FVMQ FLUOSIL E 

NAAMM Standard SG-1-70 71-PML/TN CR SPECIALITA' E 

 65-EP/T EPDM EP E 

NF EN ISO 4599 (com  65-UV/T EPDM UV E 

 61-EP/TN EPDM EP E 

 71-EP/TN EPDM EP E 

 65-EP/T EPDM EP E 

N  65-UV/T EPDM UV E 

 61-EP/TN EPDM EP E 

 71-EP/TN EPDM EP E 

NF F 16-101 I2F1 NF-68/T-Grigio Ral 7021 VMQ NF E 

NF F 16-101 M2 71-NEOFER/TN CR FR E 

NF F 16-101 M2F1 75-FR/TN EPDM FR E 

NF F 16-102 NF-68/T-Grigio Ral 7021 VMQ NF E 

NF F L 17-131A 31 B 6 AERMIL-60/N CR AERMIL S 

NF L 17-150 50D5 AVIOSIL-50/S VMQ AVIOSIL S 

NF L 17-150 50D5 AVIOSIL-50/T VMQ AVIOSIL E 

NF P 85301 Categoria B 61-EP/TN EPDM EP E 

NF P 85301 Categoria B 61-SEP/TN EPDM EP E 

NF P 85301 Categoria C 71-EP/TN EPDM EP E 

NF P 85301 Categoria C 71-SEP/TN EPDM EP E 

NF P 85301 Categoria C 71-VMQ/TN VMQ WS E 

NF P 85301 Categoria D 81-EP/TN EPDM EP E 

NF P 85301 Categoria D 81-SEP/TN EPDM EP E 

NF P 85301 Categoria D 81-VMQ/TN VMQ WS E 



 

8 

SPECIFICHE E MATERIALI 
 

NORMATIVE MESCOLA  ELAST. FAMIGLIA PR. 
NTA 61251 ED. A TIPO  1 GRADO  40 CR-40/N CR CR S 

NTA 61651 ED. B AVIOSIL-58/GR VMQ AVIOSIL S 

NTA 61652 ED. A SR-50-FR/S VMQ SR S 

NTA 61652 ED. A SILFLEX-50-FR/S VMQ SILFLEX S 

NTA 61653 ED. A SILFLEX-50-FR/S VMQ SILFLEX S 

NTA 61653 ED. A SILFLEX-56-FR/S VMQ SILFLEX S 

NTA 61653 ED.A SR-60-FR/T VMQ SR E 

NTA 61653 ED. A SR-60-FR/S VMQ SR S 

SBAC TS77 FLUORTEC-70/N FKM FLUORTEC E 

UNE 53-567-89 61-EP/TN  EPDM EP E 

UNE 53-567-89 71-EPICAR/TN EPDM EPICAR E 

UNI 4189 C-510 AERMIL-50/N CR AERMIL S 

UNI 4189 C-607  AERMIL-60/N CR AERMIL S 

UNI 4189 C-607  NEOPRENE-60/N CR NEOPRENE E 

UNI 9122 71-VMQ/TN VMQ WS E 

UNI CEI 11170-3  NF-68/T-Grigio Ral 7021 VMQ NF E 

UNI CEI 11170-3  75-FR/TN EPDM FR E 

UNI ISO 3902 SPS-040/T VMQ SPS E 

USP Classe VI AXIL-50/T VMQ MED E 

USP Classe VI AXILMED-64/T VMQ MED E 

USP Classe VI BIOAXIL-64/T VMQ MED E 

VA AXIL-76/T-MD VMQ MED E 

VPA2 SP-065-FST/T (VPA2) NR   ESP 

VPA2 SP-080-FST/T (VPA2) NR   ESP 

VPA2 SP-055-EP-FDA/T  EPDM SP. ALIM. ESP 

W 270  AXIL-76/T-MD VMQ MED E 

W 270  80-ADX-EPW/TN Nr.3 EPDM TUBI E 

WL 5.5655 Teil 1 AERMIL-60/N-T (OM) CR AERMIL E 

WRAS AXIL-76/T-MD VMQ MED E 

WRAS 80-ADX-EPW/TN Nr.3 EPDM TUBI E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1A GRADO 50 FRIGOSIL-50/T PVMQ FRIGOSIL E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1A GRADO 50 FRIGOTHERM-50/T PVMQ FRIGOTHERM E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1A GRADO 60 FRIGOSIL-60/S PVMQ FRIGOSIL S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1A GRADO 60 FRIGOTHERM-60/T PVMQ FRIGOTHERM E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1A GRADO 40 FRIGOSIL-40/S PVMQ FRIGOSIL S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1B GRADO 40 FRIGOSIL-40/T PVMQ FRIGOSIL E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1B GRADO 50 FRIGOTHERM-50/T PVMQ FRIGOTHERM E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1B GRADO 50 FRIGOSIL-50/S PVMQ FRIGOSIL S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1B GRADO 60 FRIGOTHERM-60/T PVMQ FRIGOTHERM E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1B GRADO 60 FRIGOSIL-60/S PVMQ FRIGOSIL S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1B GRADO 70 FRIGOTHERM-70/T PVMQ FRIGOTHERM E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 1B GRADO 70 FRIGOTHERM-70/S PVMQ FRIGOTHERM S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2A GRADO 40 SR-40/T VMQ SR E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2A GRADO 40 SR-40/S VMQ SR S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2A GRADO 40 SR-40/T-MD VMQ SR E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2A GRADO 50 THERMIC-50-HT/T-LCS VMQ THERMIC HT E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2A GRADO 50 AVIOSIL-50/T VMQ AVIOSIL E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2A GRADO 60 SR-60/T-AP VMQ SR E 
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NORMATIVE MESCOLA  ELAST. FAMIGLIA PR. 
ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2A GRADO 80 TA-810 VMQ TA S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2B GRADO 40 THERMIC-40-HT/T-LCS VMQ THERMIC E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2B GRADO 50 THERMIC-50-HT/T LCS VMQ THERMIC E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 2B GRADO 50 THERMIC-50-HT/S LCS VMQ THERMIC S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 3A GRADO 50 FRIGOSIL-50/S PVMQ FRIGOSIL S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 3A GRADO 50 FRIGOSIL-50/T PVMQ FRIGOSIL E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 3A GRADO 60 FRIGOSIL-60/T PVMQ FRIGOSIL E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 3A GRADO 60 FRIGOTHERM-60/T PVMQ FRIGOTHERM E 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 3B GRADO 50 SILFLEX-50/S VMQ SILFLEX S 

ZZ-R-765 E/GEN CLASSE 3B GRADO 70 DUNSIL-70/AP VMQ DUNSIL E 

 


